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Uberwachung EU/ FU

Die Qualitatssicherung erfolgt mit der Zielstellung, eine mangel-
freie Herstellung von RSS Flissigboden zu gewahrleisten.

Der Hersteller, der durch eine vom RAL Deutsches Institut fur
Gltesicherung und Kennzeichnung (kurz RAL) autorisierte Prif-
stelle mit Sachkenntnis auf dem Gebiet ,Flissigboden® Gberwacht
wird, hat im Rahmen der Rezepturerstellung die Eignung der vor-
gesehenen Baustoffe und Baustoffgemische fir den vorgesehenen
Verwendungszweck entsprechend den objektspezifischen Vor-
gaben und benannten Erfordernissen nachzuweisen. Der Nach-
weis erfolgt u. a. durch Prifzeugnisse einer, fur die jeweiligen Bau-
stoffgemische anerkannten und von RAL Gltegemeinschaft
FlUssigboden e. V. autorisierten sowie auf dem Fachgebiet und

im System qualifizierten Prifstelle. Das Verfullmaterial RSS
Flissigboden unterliegt der Eigen- und Fremdiberwachung gemaf
den Vorgaben des RAL Gitezeichens 507, der Werksnorm bzw.
nach den Anforderungen des Qualitatssicherungsplanes.

Qualifizierung Uberwacher

Fur die Gutesicherung (GS) im Rahmen der Eigen-/ Fremd-
Uberwachung ist ein entsprechender Qualifikationsnachweis des
Systemnutzers bzw. Uberwachers vorzulegen. Der personen-
bezogene Nachweis wird Uber eine vom RAL Gutegemein-
schaft Flissigboden e. V. autorisierte Einrichtung erworben. Der
personenbezogene Qualifikationsnachweis ist 2 Jahre gliltig. Bei
nicht vornandenem Qualifikationsnachweis erfolgt die Uber-
wachung durch den Systemanbieter bzw. eine autorisierte Insti-
tution, die fur die ordnungsgeméafRe Ausfihrung der Arbeiten nach
den Bestimmungen der geltenden Norm die Verantwortung tber-
nimmt. Die Kosten der Uberwachung tragt der Nutzer des RSS
Flissigbodens.
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Uberwachung Herstellung/ Lieferung
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Die Herstellung und Lieferung ist von zentraler Bedeutung fur die
Qualitat des Produktes. Die Qualitatssicherung reicht von der Ein-
gangskontrolle der angelieferten Komponenten bis zur Probenahme
auf der Baustelle, je nach geltender Norm. Die vom Systemanbieter
in Abstimmung mit den an der Qualitatssicherung Beteiligten, fur
den entsprechenden Anwendungsfall vorgegebenen Gliteeigen-
schaften der Verfullmaterialien und des fertigen Ergebnisses sind
im Rahmen der Eigen- und Fremduberwachung zu prifen. Die Pri-
fungen sind normgerecht und im erforderlichen Umfang nach den
Bestimmungen der geltenden Norm durchzufihren. Der Umfang
der Eigen- und Fremdiberwachung kann entsprechend besonder-
er Anwendungsfalle noch um zusatzliche Kontrollprifungen erwei-
tert werden. Diese werden im Gutesicherungsplan vorgegeben.
Uberwachungen werden kundenseitig beauftragt. Nur Fremdiiber-
wachungen nach RAL werden exklusiv durch die RAL beauftragt.
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Uberwachung Edi/Fii

Vorteile

- RAL zugelassenes Priif-
institut

- RAL zugelassene Fremd-
Uberwacher

- gesicherte Qualitat und
Funktionalit&t

- Forschung im Bereich Flussig-
boden

- Entwickler von RSS Flissig-
boden und seinen Anwen-
dungen

- Erfahrung seit 1998

Preise

- Preis Basispaket FU (km exra):
1540 € netto, Stand 2019,
zuséatzliche Kosten moglich

- Preis Basispaket EU (km exra):
680 € netto, Stand 2019,
zusatzliche Kosten moglich

- Preis Basispaket EU
fur zertifizierte Kunden:
350,43 € netto, Stand 2019,
zuséatzliche Kosten moglich

Alle Uberwachungen inklusive
Prifberichte und Prifung der
bodenmechanischen Parameter
nach DIN 18136.




