| Hinweisbiatt physikalisch Aushirtung
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Physikalische Aushartung durch Austrocknung

Allgemein

RSS Flussigboden hat eine Reihe von Mechanismen, die festig-
keitsbildend wirken. Neben der Kohasion, der Friktion sowie
chemischen Prozessen wie Minaralneubildungen gibt es den
rein physikalischen Prozess der Aushartung durch Austrocknung.
Der Prozess ist wie ein physikalisches Abbinden zu verstehen.
Es laufen ausschlielich physikalische Vorgange wie Trocknung,
Abktihlen oder Abliften von leichtflichtigen Bestandteilen ab.
Diese Vorgange kénnen zum Teil durch Befeuchtung riickgangig
gemacht ewerden (reversible Vorgange). Grundséatzlich ist ein
Austrocknen von Flissigboden durch Abdeckung und eine ver-
bindung zu einer Feuchtigkeitsquelle zu vermeiden.

Bei der Beurteilung der Festigkeit von RSS Flissigboden sollte
stets die Eigenfeuchte betrachtet/bericksichtigt werden.

Wird an einer BaumalRnahme ein Aufgraben von Fllssigboden
erforderlich, kann das Befeuchten des Flissigbodens bei
Austrocknung das Aufgraben deutlich erleichtern.

Beispiel

Prifkérper E-20-198-2 A,
Probenalter: 10 d;
erdfeuchte Lagerung;
einaxiale Druck-
festigkeit qu: 0,11 N/mm?

Prafkérper E-20-198-2 B;
Probenalter: 10 d;
erdfeuchte Lagerung;
dann 4 h Trocknung bei
50 °C mit Wasser-
verlust von 9,1 %
einaxiale Druck-
festigkeit qu: 0,16 N/mm?

Prafkérper E-20-198-2 C;
Probenalter: 10 d;

erdfeuchte Lagerung;

dann 4 h Trocknung bei

50 °C mit Wasser-

verlust von 11,8 %
Wasserlagerung bis

Ausgleich des Wasserverlustes
einaxiale Druck-

festigkeit qu: 0,09 N/mm?
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Diese Information ist eine allgemeine Empfehlung und im Einzelfall immer eigenverantwortlich durch den Nutzer auf Eignung zu prifen.



