| Hinweisbiatt Hilfe Rezepturspez. 10-13

Hilfe zum Ausfiillen der Rezepturspezifikation
RE V200203.6.5

Einaxiale Druckfestigkeit [N/mm?]:

Hier werden Bereiche fur das Bruchkriterium der einaxialen Druck-
festigkeit angegeben. Diese Werte sollen sich auf Prifkdrper-
abmalfe 120x100 mm und eine langsame Prifgeschwindigkeit von
0,2 % ho beziehen. Unsere Prifungen erfolgen in Anlehnung an
DIN 18136. Die Werteangabe erfolgt zeitabhangig. Sollten Ihnen
die Werte flr qu nicht geldufig sein oder diese Werte nicht relevant
sein, so erstellen wir die Rezeptur mit den optimalen Werten fir qu.
Sehen Sie auch Produktinformation ,Prifungen EDF*

Beispiel fur feinkdrnige Béden bei einer Tragfahigkeit von
EV2 > 45 MN/m? nach 28 Tagen:
* qu nach 28 Tagen: 0,15 - 0,3 N/mm?

Beispiel fur gemischtkérnige Béden bei einer Tragféahigkeit von
EV2 > 45 MN/m? nach 28 Tagen:
* qu nach 28 Tagen: 0,13 - 0,3 N/mm?

Beispiel fur grobkdrnige Béden bei einer Tragfahigkeit von
FiFB EV2 > 45 MN/m? nach 28 Tagen:
\' - qu nach 28 Tagen: 0,08 - 0,3 N/mm?

fiir Fliissigboden GmbH

Tragfahigkeit EVd [MN/m?]:

R A L Bitte machen Sie Angaben zu EV2, EV1 oder EVd. Die Werte der
: Tragfahigkeiten sind zeitabhéngig. Auch das Verhaltnis EV2 zu
GUIEZEICHEN EVd ist zeitabhangig. In der Regel vergéRert sich EV2/Evd mit
zunehmender Tragfahigkeit und zunehmender Zeit.
@ Sehen Sie auch Produktinformation ,Prafungen EV*.
FLUSSIGBODEN BeiSpieI:
* EV2 nach 28 Tagen > 45 MN/m?
‘M‘ * EVd nach 28 Tagen > 25 MN/m?

RAL Kf-Wert [m/s]:

GUTEZEICHEN

Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte sind unter anderem zeitabhangig

und temperaturabhéangig. Sie sind nur begrenzt steuerbar.
@ Sehen Sie auch Hinweiblatt ,\WWasserdurchléssigkeit®

FLUSSIGBODEN

m Beispiele:
» kf-Wert nach 28 Tagen 1,00 E-08 bis 1,00 E-09 m/s

&MISS Flissigboden

» kf-Wert nach 28 Tagen 1,0 x 10-8 bis 1,0 x 10-9 m/s
» schwach durchlédssig
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Diese Information ist eine allgemeine Empfehlung und im Einzelfall immer eigenverantwortlich durch den Nutzer auf Eignung zu prifen.



