
gleichfest
gewässert
EV2(CBR 2,5 mm): 32 MN/m²

fester
getrocknet
EV2(CBR 2,5 mm): 35 MN/m²

normal
feucht gelagert
EV2(CBR 2,5 mm): 31 MN/m²

Prüfkörper E-20-170-2 E;
Probenalter: 14 d;
erdfeuchte Lagerung;
dann 5 h gewässert;
EV2(x): 17 MN/m²
EV2(CBR 2,5 mm): 32 MN/m²

Prüfkörper E-20-170-2 D;
Probenalter: 14 d;
erdfeuchte Lagerung;
dann 4 h Trocknung bei 
50 °C mit Wasser-
verlust von 8,6 %
EV2(x): 22 MN/m²EV2(x): 22 MN/m²
EV2(CBR 2,5 mm): 35 MN/m²

Tragfähigkeit
Prüfkörper E-20-170-2 C;
Probenalter: 14 d;
erdfeuchte Lagerung;
EV2(x): 15 MN/m²
EV2(CBR 2,5 mm): 31 MN/m²
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